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Rapporto di Prova N. 15.769.011

Committente: COSTRUZIONI GIUSEPPE STIATTI SRL
Via Giacama Leopardi, 31/C
52025 Monlevarchi(AR)

Accettazione N. 15.769.011 Data acceltazione 17/12/2015
Data inizio prove 231212015 Data termine prove 3112/2015
Categoria Merceologica TERRENI/SUOLO/SEDIMENTO
Descrizione Campione E2-91 (261 m S.L.M.)
Stato Fisico Solido
Produttore COSTRUZIONI GIUSEPPE STIATTI SRL
Luago di provenienza Ex Fornace Focardi - Monle San Savino - AREZZ0
Prelevato da Commiltente
Metado di campionamenta A cura del Committente
Nome Prelevatore Commiltente
Data prelievo / Ora prelievo 16.12.2015 / N.D.
Descrizione contenitore Busta di plastica
Nome Anallta Unita Valore Incertezza Limile di riferimento Nate
Metodo di Prova di mlsura di mlsura
(10.064)
pH su eluato da test di cessione’ U.pH 7.1 [6,5-12]
UNI 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003
(10.064)
Nitrati su eluato da test di mg/L 0,64 50
cessione*
UNI 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + ISO 10304-1 2009
(10.064)
Fluoruri su eluato da test di ma/L 0,72 1,5
cessione*
LINI 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 4 ISO 10304-1 2009
(10.064)
Solfati su eluato da test di mg/L 30 250
cessione* /
UNI 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + 1SO 10304-1 2009 g / .
{10.064) A g
Cloruri su eluato da test di mg/L 54 100 1o 2\
cessione* , /! V7o
UNI 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + 1SO 10304-1 2609 t // i:h F
1!
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Nome Analita Unita Valore Incertezza Limite di riferimento Note
Metodo di Prova di misura dl misura
(10.064)
Clanuri su eluato da test di mgiL < 0,0050 0,05
cesslone*
UN/ 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + APAT CNR IRSA 4070 MAN 29 2003
(10.064)
Barlo (Ba) su eluato da test di mg/l 0,011 1
cesslone*
UNI 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + UNI EN SO 11885 2009
(10.C64)
Rame (Cu) su eluato da test di mgiL < 0,0050 0,05
cessione*
UNI 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + UNI EN SO 11885 2009
(10.084)
Zinco {Zn) su eluato da test di mgfL < 0,0050 3
cesslone’
UNI 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + UNI EN ISO 11885 2009
{10.C84)
Berillio (Be) su eluato da test di mg/L < 0,0050 0,01
cessione*
UNI 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + UNI EN 1SO 11885 2009
(10.064)
Caobalto (Co) su eluato da test di mgiL <0,0010 0,25
cessfone*
UNI 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + UNI EN ISO 11885 2009
(10.084)
Nichel (N1) su.eluato da test di mg/L < 0,0020 e ..0Mm
cessione*
UNi 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + UNI EN 1SO 11885 2009
(10.064)
Vanadio (V) su eluato da test di mg/L < 0,0050 0,25
cesslone*
UNI 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + UNI EN 1S0 11885 2009
(10.064)
Arsenlco (As) su eluato da test di mg/L < 0,0050 0,05
cesslone*
UNI 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + UNI EN ISO 11885 2009
{10.C64))
Cadmlo (Cd) su eluato da test dli mg/L < 0,0010 ! 0,005
cessione*
UNI 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + UNJ EN ISO 11885 2009
(10.084)
Cromo (Cr) su eluato da test di mg/L < 0,0050 0,05
cesslone*
UNI 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + UNI EN ISD 11885 2009 f
(10 064)
Plombo (Pb) su eluato da test di mgll < 0,0050 50
cessione*
UNJ 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + UNI EN ISO {1885 2009 / / )
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Nome Analita Unita Valore Incertezza Limite dl riferimento Note
Matodo dl Prova dl misura dl misura
{10.C64)
Mercurlo (Hg) su eluato da test di ‘mgiL <0,0010 0,001
cesslone’
UNI 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + EN 1483 2004
{10.034)
Rlchiesta chimica di ossigeno mglL (02) 15,0 30
(COD) su test di cessione*
UNI 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
(10.084)
Amianto su eluato da test di mgfL <1,0 30 .
cessione*
UNJ 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + d.m. 06/09/1994
(10.c84)
Selenio (Se) su eluato da test di mg/L < 0,0050 0,01
cessione’
UNI 10802 2004 + UNI EN 12457-2 2004 + UNI EN ISO 11885 2009
Umidita* % I 6,0 ‘ l
UNI EN 14346 2007
(10 CBE)
Antimonio* mg/Kg s.s. <1,0 10
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
(10.Ces)
Arsenico* mg/Kg s.s. <040 20
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Barlo | mgliKg s.s. ' 130 | I |
EPA 3050 B 1986 + EPA 60100 2014
(10.06)
Berillio mglKg s.s. 0,60 2
EPA 3050 B 1996 + EFA 6010D 2014
{10.C66)
Cadmio mg/Kg s.s. < 0,010 2
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
{10.C6B)
Cohalto mg/Kg s.s. 12 t4 20
EPA 3050 B 1996 + EPA 60100 2014 !
(10.CE6)
Cromo mg/Kg s.s. 75 +30 150
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
(10.0€8)
Cromo VI* mg/Kg s.s. < 0,20 2
EPA Method 3060A (1996)/EPA Method 7196A (1992) ' -
(10.C€5)
Mercurlo* mg/Kg s.s. < 0,010 1
EPA 3051 a 2007 + APAT CNR IRSA 3200 A MAN 29 2003 /
Molibdeno | mg/Kg s.s. I < 0,30 I / /
EFPA 30508 1996 + EPA 6010D 2014
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